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86 R. PLEINER

(0,089 "), Cu). Alle Riinder sind entkohlt (ferritisch).
Deutung: Der Feuerstahl wurde aus iiberhartem,
doch geniigend zdhem Stahl gefertigt; zum Feuer-
schlagen geeignet. Erstklassiges Erzeugnis. Unter-
suchungsbericht 7758/79—13. (Abb. 2: 4, Taf. VIIL)

Probe 568. Messer 898/67, Abraham, Grab 174. Aus
zwei fast identischen, in demselben Grab liegenden
Messern (s. Probe 569). Querprofil aus zwei Teilen
zusammengesetzt. In der Anordnung der Schlacken-
einschliisse (grau, glasig) gibt es kein System, die
Verunreinigung erweist Mittelwerte (2—3). Es sind
auch globulare Oxideinschliisse vorhanden. Gefiige:
heterogen verteilte Bereiche mit Perlit (bis 0,8%, C)
bis zum Ferrit-Perlit bzw. Ferrit (Korngréfle ASTM
5—7). Die kohlenstoffreichen Partien greifen in die
Schneide sowie in den Riicken hinein, alle Rinder
sind aber sekundér entkohlt. Mikrohérte: Perlit ober-
halb der Schneide bis {iber 400 mHV 30 g, im Riicken

uber 300, ferritisch-perlitische Bereiche um 250.
Deutung: aus chemisch reinem, unregelmifig im
Rennfeuer aufgekohltem Stahl geschmiedet. Die

Schneide erwies zufilligerweise gute Eigenschaften.
Das Messer wurde im Scheiterhaufen sekundir ent-
kohlt, Untersuchungsbericht 7758/79—14. (Abb. 3: 5,
Taf. 1X: 1-=3.)

Probe 569. Messer 901/67, Abraham, Grab 174.
Querschnitt aus zwei Teilen zusammengesetzt. Ein-
schliisse: grau, glasig, im Schneidenteil in zwei pa-
rallel laufenden Ketten festgestellt, im Riicken mehr
zerstreut. Verunreinigungsstufen 2—3, in der Schnei-
de 1—2. Phosphorsegregation deutet drei Zonen an.
Gefilige: in der mittleren Zone Ferrit mit geringem
Perlitanteil, teilweise — insbesondere in der Schnei-
de — in der Widmannstittenanordnung (Korngrofle
ASTM 3). Die beiden Seitenzonen sind vornehmlich
ferritisch bis randentkohlt. In der Schneide treten
in den Ferritkristalliten lange Nitrid(?)nadeln auf.
Mikrohirte: Verlauf zwischen 200—250 mHV 30 g.
Deutung: verschweilite Dreischichtenklinge, jedoch
aus untereinander wenig unterschiedlichen, ziemlich
weichen Materialsorten. Weichstahl. Untersuchungs-
bericht 7758/79—15. (Abb. 3: 6, Taf. IX: 4—9.)

Probe 570. Messer mit breiter Blutrinne 983/67,
Abraham, Grab 179. Querschnitt aus zwei Proben zu-
sammengesetzt. Einschliisse: In wenig ausgepriigten
Lingsstreifen angeordnet. Verunreinigung in Mittel-
werten (2—3), in der Schneide (1—2). Gribere Schlak-
keneinschliisse, grau glasig, fein, mit hell ausge-
schiedenen Phasen. Phosphorsegregation in deutli-
chen Lingsstreifen. Gefilige: alternierende Langsstrei-
fen von ferritisch-perlitischem Widmannstittenge-
fiige (3 Zonen), mit sehr feiner Ferrit-Perlit-Struktiur
(2 Zonen, ASTM 7—8). In dem Schneidenbereich
ist die Grenze einzelner Zonen durch Ferritzellen
verdeutlicht, die Unterschiede verschwinden jedoch
im Aussehen der Gefiige. Der Kohlenstoffanteil ist
gering (um 0,1—0,2", C). Riénder entkohlt. Mikro-
hérte: flacher Verlauf, Ferrit unter 200, Perlit iiber
200, stellenweise tber 250 mHV 30 g. Deutung: Die
Klinge wurde aus etwa 5 Weichstahlbindern zusam-

mengeschweifft. Kein hervorragendes Erzeugnis.
Untersuchungsbericht 7758/79—16. (Abb. 3: 10, Taf.
X:1=5)

Probe 571. Schwert 1250/67, Abraham, Grab 205.
Vollstindiger Querschnitt untersucht. Einschliisse:
systemlos zertreut, eine der beiden Schneiden mehr
verunreinigt (4—5) als die andere (2—3). Lingliche
Schlackeneinschliisse sind grau, glasig, daneben auch
globulare Einschliisse vom Al.0,-Typ. Gefiige: fer-
ritische und ferritisch-perlitische Gefiigebereiche mit
unterschiedlicher Korngrofie (ASTM 3-—5, 10—11,
beim Ferrnit auch 2) zeigen heterogenen, aber schwach
aufgekohlten Stahl, dessen maximale Kohlenstoffge-
halte 0,2—0,3", C ermreichen. Mikrohirteverlauf:
flach, um 200 mHV 30 g. Erhohter Phosphorgehalt
(0,183 °). Deutung: einfach, aus heterogenem, nied-
rig gekohltem Stahl hergestellt, das Verschweiflen
von 2 Bindern ist nicht ausgeschlossen. Keine hervor-
ragende Waffe. Untersuchungsbericht 7758/79—17.
(Abb. 2: 7, Taf. XI.)

Probe 572. Halbmondférmiges Rasiermesser 26,
Kostolna, Grab 3/60. Vollstindiger Querschnitt aus
zwei Teilproben zusammengesetzt. Schlackenein-
schliisse in zwei, lings der Schliffachse laufenden
Ketten, Verunreinigung stark (3—4, bis 5). Die Sili-
kateinschliisse sind entweder glasig, grau, oder mit
hellkristallisierten Phasen. Feine Oxideinschliisse
vorhanden. Phosphorsegregation in zwei lingslaufen-
den Streifen. Gefiige: in drei deutlichen Streifenzo-
nen, die voneinander durch schlecht itzbare, verdop-
pelte oder mehrfache weifle Schweifinahtlinien ge-
trennt sind. In der Mitte F-P-Widmannstittenge-
fiige, das stellenweise in das Perlitgeflige mit Ferrit-
netz tibergeht (ASTM 3, Perlit fein lamellar). Das
Gefiige der Seitenstreifen ist dhnlich, der Perlitan-
teil verringert sich nach auflen, offensichtlich als
Folge einer starken Randentkohlung. Im Ferrit der
Schneide lagen Nitridnadeln. Mikrohirteverlauf:
flach, Ferrit um 200, Perlit um 250 mHV 30g. Etwas
erhohter Phosphorgehalt (0,104"). Deutung: aus drei
Weichstahlbindern verschweifit, machiriglich ent-
kohlt. Urspriinglich mufite die Qualitit beinahe be-
friedigend gewesen sein. Untersuchungsbericht 7758/
79—18. (Abb. 3: 17, Taf. X: 6—10.)

Probe 573. Verbogenes einschneidiges Schwert, Kos-
tolna, Grab 14/60. Vollstindiger Querschnitt unter-
sucht. Einschliisse: unregelmiflig zerstreut, die Ver-
unreinigung schwankt um die Stufe 3. Einschliisse
sind grob wie fein, lidnglich wie globular, dunkelgrau
glasig wie heterogen, mit ausgeschiedenen Phasen.
Gefiige: in zwei Streifen, der eine enthiilt feinkdérni-
ges Ferritgefiige mit sphiroidisiertem Perlit unter
den Kornern (max. Kohlenstoffgehalt 0,1"}), der an-
dere besteht aus grobkirnigem Ferrit (ASTM 3—4).
Erhohter Phosphorgehalt (0,424")). Mikrohirtever-
lauf: flach, zwischen 200—250 mHYV, in der Klingen-
mitte ausnahmsweise 268 mHV 30 g. Deutung: mog-
licherweise aus zwei Biindern eines nicht besonders
guten Materials verschweifit. Untersuchungsbericht
7758/79—19. (Abb. 2: 5, Taf. XII: 1-—-3.)

Probe 574. Verbogenes Messer 117, Kostolna, Grab
14/60. Klingenquerschnitt aus zwei Teilen zusammen-
gesetzt. Einschliisse: zerstreut, in Mittelwerten (2—
3, in der Schneide 3) vorhanden. Schlackeneinschliisse
grau, glasig, im Riicken feine Einschliisse vom
AlO4-Typ. Geflige: sphiroidisierter Perlit mit eini-
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